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 Charges maximales d’utilisation pour les élingues en cordage 
de polypropylène conformément à l’EN 699 ; fabrications de forme A 
(cordage à 3 torons commis en aussière)

rayons ultraviolets. Il convient par conséquent de ne pas exposer 
ou stocker les élingues en cordage sous la lumière directe du 
soleil ou sous des sources de rayons ultraviolet.

10 Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, il y a lieu de stocker les élin-
gues dans un endroit propre, sec et ventilé, à température ambian-
te, et sur un rayonnage, loin des sources de chaleur, et du contact 
avec des produits chimiques, fumées, surfaces corrosives, lumière 
directe du soleil ou d’autre source de rayonnement ultraviolet.

11 Lorsque des élingues ont été mouillées lors de l’utilisation, 
ou après un nettoyage, il convient de les suspendre et de les 
faire sécher naturellement.

12 Il est recommandé qu’une personne compétente procède à 
l’examen visuel des élingues au moins une fois par an afin d’éta-
blir leur aptitude à un maintien en service. Il convient de retirer 
du service les élingues endommagées. Ne jamais tenter d’effec-
tuer soi-même les réparations des élingues.

Numéro de référence 
du cordage

EN 699

Charge maximale d’utilisation (CMU) 
pour élingues sans fi n

Charge maximale d’utilisation (CMU) 
pour élingues simples

Levage 
direct

Levage bagué
(Nœud bagué)

Élingage 
en panier

Élingage en 
panier parallèle

Levage 
direct

Levage bagué
(Nœud bagué)

Élingage en 
panier parallèle

Format A
en mm

Format L
en mm

M=2
en tonne

M=1,6
en tonne

M=2,8
β=0°≤45°
en tonne

M=4
en tonne

M=1
en tonne

M=0,8
en tonne

M=2, parallèle
en tonne

8 - 0,26 0,20 0,36 0,52 0,13 0,10 0,26

10 - 0,4 0,32 0,56 0,8 0,2 0,16 0,40

12 - 0,56 0,44 0,78 1,12 0,28 0,22 0,56

14 - 0,8 0,64 1,12 1,6 0,4 0,32 0,80

16 16 0,96 0,76 1,3 1,9 0,48 0,38 0,96

18 - 1,2 0,96 1,7 2,4 0,6 0,48 1,2

20 20 1,5 1,2 2,0 3,0 0,75 0,6 1,5

22 - 1,8 1,4 2,6 3,6 0,9 0,72 1,8

24 24 2,2 1,8 3,0 4,4 1,1 0,88 2,2

26 - 2,4 1,9 3,4 4,8 1,2 0,96 2,4

28 28 2,8 2,2 4,0 5,6 1,4 1,1 2,8

30 - 3,0 2,4 4,2 6,0 1,5 1,2 3,0

32 32 3,4 2,8 4,8 6,8 1,7 1,4 3,4

36 36 4,4 3,6 6,2 8,8 2,2 1,8 4,4

40 40 5,2 4,2 7,2 10,4 2,6 2,1 5,2

44 44 6,4 5,2 9,0 12,8 3,2 2,6 6,4

48 48 7,4 6,0 10,4 14,8 3,7 3,0 7,4

La charge maximale d’utilisation d’une élingue en cordage est dérivée de la charge maximale d’utilisation de l’élingue simple en levage direct (M=1) 
multipliée par le facteur de mode approprié (M), conformément au tableau ci-dessus.

Note 1 : Les élingues dont les charges d’utilisation sont inférieures à 1 tonne sont généralement marquées en kg. 1 tonne = 1 000 kg.
Note 2 : Ce tableau est destiné uniquement à un classement et ne propose aucune méthode d’utilisation.
Note 3 : La tolérance sur l’utilisation des élingues en cordage ou de certains de leurs éléments constitutifs décrits comme verticaux est de 6°.
Note 4 : La charge maximale d’utilisation applicable à la forme B (cordage commis en 4 torons) est 10 % inférieure.
Note 5 : Pour les élingues à épissures longues, les charges maximales d’utilisation doivent être réduites en utilisant un facteur de correction de 0,6.
Note 6 : Le facteur de mode M s’applique au positionnement symétrique de la charge.
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Attention : Textes et photos non contractuels, susceptibles de 
modifications sans préavis. Valeurs données à titre indicatif.

ÉLINGUE POLYPROPYLÈNE BOUCLES ÉPISSÉES

Désignation Diamètre 
mm

CMU
kg

Coeffi cient
d’utilisation

Rupture
kg

Longueur mini
m

Poids 
kg

Poids du m + 
kg

10 10 50 01 / 25 1 250 1 0,072 0,045

12 12 65 01 / 25 1 625 1 0,112 0,065

14 14 95 01 / 25 2 375 1 0,166 0,090

16 16 110 01 / 25 2 750 1 0,225 0,115

18 18 140 01 / 25 3 500 2 0,455 0,148

20 20 220 01 / 20 4 400 2 0,576 0,180

22 22 280 01 / 20 5 600 2 0,730 0,220

24 24 340 01 / 20 6 800 2 0,894 0,260

28 28 650 01 / 15 9 750 3 1,661 0,355

32 32 800 01 / 15 12 000 3 2,263 0,460

36 36 900 01 / 15 13 500 3 3,003 0,582

40 40 1 800 01 / 10 18 000 3 3,312 0,720

44 44 2 200 01 / 10 22 000 4 5,843 0,880

48 48 3 200 01 / 08 25 600 4 7,155 1,040

Norme 1492-4 : CMU et facteur de mode se reporter au tableau page 155.

Réf : ECPBN

ÉLINGUE POLYPROPYLÈNE FERMÉE

Désignation Diamètre 
mm

CMU
kg

Coeffi cient
d’utilisation

Rupture
kg

Longueur mini
m

Poids 
kg

Poids du m + 
kg

10 10 100 01 / 25 2 500 1 0,099 0,045

12 12 130 01 / 25 3 250 1 0,145 0,065

14 14 190 01 / 25 4 750 1 0,205 0,090

16 16 220 01 / 25 5 500 1 0,272 0,115

18 18 280 01 / 25 7 000 2 0,645 0,148

20 20 440 01 / 20 8 800 2 0,792 0,180

22 22 560 01 / 20 11 200 2 0,976 0,220

24 24 680 01 / 20 13 600 2 1,164 0,260

28 28 1 300 01 / 15 19 500 3 2,329 0,355

32 32 1 600 01 / 15 24 000 3 3,054 0,460

36 36 1 800 01 / 15 27 000 3 3,911 0,582

40 40 3 600 01 / 10 36 000 3 4,896 0,720

44 44 4 400 01 / 10 44 000 4 7,811 0,880

48 48 6 400 01 / 08 51 200 4 9,318 1,040

Norme 1492-4 : CMU et facteur de mode se reporter au tableau page 155.

Réf : ECPF
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